
1⾼アルカリ性耐性カラム充填剤の開発

CaCO3メソポーラス球状粒子とポリマーの
無機有機ハイブリッドマテリアル

ポリマーによる
表面の機能化

雑誌のバックカバー
に選ばれました！

Ø CaCO3のため
高いアルカリ性耐性
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Ø 血中の塩基性医薬品(抗うつ薬)を
短時間・シャープに分離

安定

劣化

M. Mochida et al., J. Mater. Chem. B, 2019, 7, 4771-4777



1医療材料を志向した刺激応答性ポリマーの開発
p温度応答性ポリマー
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